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SUCATA FERROSA E
NÃO FERROSA 

MATERIAL



SUCATA DE CHAPARIA / MISTA / OBSOLESCÊNCIA
 

A sucata estrutural é composta
por resíduos de aço carbono, tais
como cantoneiras, vigas, tubos e
materiais que precisam de corte,

como, por exemplo, máquinas,
estruturas metálicas, entre

outros.

SUCATA ESTRUTURAL / CORTE

A sucata miúda é composta
por resíduos com menos de

1 metro, de elevada
densidade, originados de

oficinas, serralherias,
manutenções industriais,

entre outros.

SUCATA MIÚDA

A sucata de chaparia, também
conhecida como mista ou

obsolescência, é composta por
restos de metais descartados

de comércios, construções civis
e residências, como geladeiras,

fogões, carros, entre outros.

O QUE É APROVADO



SUCATA DE FERRO FUNDIDO 
 

A sucata de estamparia é
proveniente dos resíduos

gerados no processo
produtivo de corte e

conformação de chapas de
aço.

SUCATA DE ESTAMPARIA 

A sucata de ferro fundido é
proveniente de uma liga

metálica composta por ferro,
carbono e silício.

O QUE É APROVADO

SUCATA FORJADA
 

A sucata forjada é produzida
no processo de forjamento de
peças de aço e, com diversos

níveis de elementos de ligas,
ela possui alta densidade e

pequena dimensão.



A sucata de oxicorte é um
tipo de sucata ferrosa
industrial, gerada pelo

processo de corte de peças,
exceto peças com tintura e

oxidação.

SUCATA DE OXICORTE

O cavaco de aço é produzido
no processo de usinagem de

peças de aço em diversos
segmentos industriais, exceto

pó de jateamento, borra e
óleo.

SUCATA DE CAVACO DE AÇO 

O QUE É APROVADO

SUCATA DE CAVACO DE FERRO FUNDIDO 

O cavaco de ferro fundido é
produzido no processo de

usinagem de peças de ferro
fundido, em diversos 

segmentos industriais. 
Exceto pó de jateamento, borra

e óleo.



A sucata de bronze é 
composta por bronze e 

é usada principalmente na
 produção de peças.

SUCATA DE BRONZE 

A sucata de cobre é 
composta por cobre e

 utilizada principalmente na
produção de fios de

 condução elétrica, exceto os
encapados ou estanhados.

SUCATA DE COBRE LIMPO 

O QUE É APROVADO

SUCATA DE COBRE ENCAPADO

A sucata de cobre encapado
é aquele cobre que ainda não

passou pelo processo de
retirada do plástico.



A sucata de alumínio é
composta por alumínio de

diversos tipos de ligas.
 Entre os principais tipos de

sucata de alumínio estão as
latas, perfis, chaparias,
cavacos, entre outros.

SUCATA DE ALUMÍNIO 

A sucata de inox é composta
por inox de diversos tipos de
liga, como, por exemplo, 304,

316, 410, 430, entre outros.

SUCATA DE INOX 

O QUE É APROVADO



BORRACHA TECIDOISOPOR

TERRA, AREIA E
PEDRA

LÃ DE VIDROCIMENTO E
CONCRETO

VIDROS ESPUMA MADEIRA

O QUE É CONSIDERADO
IMPUREZA: 



SACOS DE
RÁFIA

ESTOFADOS

SUCATA DE
GELADEIRA AINDA

COM ESPUMA,
PLÁSTICO E ISOPOR 

MANGUEIRAS
HIDRÁULICAS 

CARROS INTEIROS
COM PNEUS E

ESTOFADO 

O QUE É CONSIDERADO
IMPUREZA: 

EXTINTORES 

EMBALAGENS
CONTAMINADAS

COM ÓLEO

FILTROS DE AR E
ÓLEO 



ESTOFADOS

MANGUEIRAS
HIDRÁULICAS 

CARROS INTEIROS
COM PNEUS E

ESTOFADO 

Materiais sem procedência legal.

O QUE NÃO É ACEITO
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